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EMC&THERMAL SOLUTIONS

Hauptwerkstoff

Chromstahl
Magnesium

Flachenverhaltnis
Kupfer / Kupfer-Beryllium
Edelstahl
Niedriglegierter Stahl

Kontaktwerkstoff
Kupfer / klein
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S = starke Korrosion des Hauptwerkstoffes M = mé&Rige Korrosion des Hauptwerkstoffes
G = geringe Korrosion des Hauptwerkstoffes K = keine Korrosion des Hauptwerkstoffes

* Technische Anderungen vorbehalten; die obenstehende Tabelle stellt nur eine Empfehlung der Metallpaarungen dar und ist nicht verbindlich.
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